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Report 61191

PrUfbericht
Antragsteller Kundenreferenz
Backhausen interior textiles GmbH
3945 Hoheneich 136 Fr. Fried!
OSTERREICH
Auftrag

Bestimmung der Wasserdichtheit.

Prufgut

"M03451 Club”

Das zur Prifung verwendete Prifgut wurde fUr Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detdillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung und Unterschriften

Anzahl enthaltener Seiten: 4
Originalausfertigung / Wien 2009-06-25 / AM/KK20002752

Zeichnungsberechtigt ?{ . /q(
DI (FH) Angelika Honecke N A S

Technik Bauen und Wohnen

Ing. Hannes Vitiek & 1 / vittek@oeti.at
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1 Avufirag

1.1 Auftragschronologie

Datum Eingang Auffrag
2009-06-18 2009-06-19 Bestimmung der Wasserdichtheit.

1.2 Prifmuster

Nr.  Eingang Musterbezeichnung Material
1 2009-04-30 1 "M03451 Club" Mobelstoff, ca. 0,5 Ifm

[1) Probeneingang vom Kunden beigestellier Proben. (2) Probe vom OTl gezogen.




2 Befund / Durchgefihrie Prufungen

2.1 Beschreibung des Prufmusters

Beschreibung des Prifmusters gemaB DIN 60 000

Ergebnis
Gepriftes Muster: 1
Faserart gemdaB DIN ISO 2076 100 % Polyurethan
(laut Angabe des Antragstellers)
Flachengewicht o12ig/m?
Technologische Einreihung beschichtetes Textil

2.2 Bestimmung des Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser -
hydrostatischer Versuch

Prifungsbedingungen ‘f}}

PrUfvorschrift: EN 20 811

Prifklima: 20 °C/65 % relative Luftfeuchtigkeit
Druckanstiegsgeschwindigkeit: 60 cm Wasserséule/min
Wassertemperatur: 20 °C

Wasser zugewandte Probenseite: AuBenseite zum Wasser
Vorbehandlung: keine

_Ergebnis
GeprUftes Muster: 1

Druck beim Durchdringen [cm Wassersdule]
Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Versuch 4 Versuch 5 Mittelwert

> 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200
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3 Anmerkungen

Muster
Die Ergebnisse durchgefUhrter Profungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.

Sofern nicht ausdricklich eine gegenteilige schriftiche Vereinbarung besteht, ist keine zerstérungsfreie Profung
bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OTI Gber, welches auch berechtigt ist, Uber
Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfOgen.

Qualitatsmanagement und Akkreditierung
Alle Leistungen unterliegen einem Qualit&tsmanagementsystem nach EN ISO 17025.

Das OTlist fur unterschiedliche Prifungen von mehreren Organisationen akkreditiert sowie als Prifstelle 0534 in
verschiedenen Bereichen nofifiziert. (hitp://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/).

Die Prifstellenakkreditierung durch das BMWA erfolgte zuletzt unter AZ 92.714/0655-1/12/2008 (Akkreditierte Einzel-
verfahren sind mit dem Prifstellenlogo als solche gekennzeichnet), die Akkreditierung fir Profung und Uberwachung
von Bauprodukien durch das Osterreichische Institut fir Bautechnik. Details und weitere Akkreditierungen auf
Anfrage oder unter www.oeti.at.

Ausfertigung

Die gultige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Fir Referenz- und Ablagezwecke kann ein
nicht signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche
gekennzeichnet.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche — vom Reportersteller nicht autorisierte — Veranderungen, Ergénzungen
oder Verfélschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den
einschldgigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches.

Reports unteriegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Verdffentlichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedurfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftichen Einwiligung des
OTl - Institut fir Okologie, Technik und Innovation. Reports dirfen ohne ausdrickliche Zustimmung nur in voller Lénge
reproduziert werden.
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